Solutions at work.

FICHA TECNICA
POLYWATER® BONDUIT® -

ADHESIVO PARA CONDUCTOS

DESCRIPCION

El adhesivo para conductos BonDuit® une el ducto de
polietileno a PVC, fibra de vidrio y ductos de metal
mediante acoplamientos de PVC estandar. Este
adhesivo de resina de dos partes, de fraguado rapido,
forma una conexion duradera para lograr una union
sélida y permanente. Crea un sello hermético.

BonDuit es una solucién de unién de conductos
versatil y adecuada en el terreno. Funciona para
multiples tipos y tamafios de conductos. Es facil de
usar y no requiere capacitacion especial.

RESISTENCIA ADHESIVA AL
CIZALLAMIENTO

BonDuit se utilizé para unir dos piezas de conducto de
HDPE con un acoplamiento de PVC. Las fuerzas de
unién tipicas se midieron como la fuerza requerida
para separar la junta después de 24 horas a 21 °C (70
°F).

CONDUCTO TRACCION

2,5 cm (1 pulgada) 3,22 kN (724 1br)

4 cm (1% pulgada) 5,48 kN (1233 Ibr)
5 cm (2 pulgadas) 9,01 kN (2025 Ibx)
10 cm (4 pulgadas) 23,72 kN (5333 Iby)

Los resultados se basan en las pruebas de un laboratorio externo.

PRUEBA DE PRESION HIDROSTATICA

BonDuit forma una unién hermética. El ducto de HDPE
se unié al conducto de PVC con un acoplamiento de
PVC y el adhesivo. Los ductos se llenaron con agua,
se sellaron, se presurizaron a 8,3 bar (120 psi) y se
observaron durante un tiempo para detectar fugas. La
union se sometié a una prueba de alta presion y corta
duracion.

DURACION DE LA
PRUEBA RESULTADO

1000 horas Sin fugas

La prueba de presién continua basada en ASTM D1598, “Tiempo
transcurrido para la falla de una tuberia de plastico bajo presion
interna constante”.

PRESION ALTA DE CORTA DURACION
PRUEBA DE ESTALLIDO
PRESION MAXIMA RESULTADO

>17 bar (>250 psi) Sin fugas

Prueba de estallido basada en ASTM D1599, “Resistencia a la
presioén hidraulica de corta duracion de ductos, tubos y accesorios de
plastico (Prueba de estallido)”.

BonDuit se mezcla a medida que se aplica para crear juntas
permanentes.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

o Versati—Une diferentes materiales y de varios
tamarfos

e Superior—Mayor resistencia a la traccion que los
acoplamientos mecanicos.

e Duradero—Uniones de alta resistencia en una hora
e Facil de usar—No requiere capacitacion especial

e Conveniente—Contiene los componentes
necesarios para una instalacién rapida.

USO FINAL

BonDuit une el polietileno a:

e Acoplamientos de transicion y PVC
e Bovedas de hormigon

e Conductos sobre tierra

o Extensiones y codos de acero

APROBACIONES

e Conexiones de fibra de vidrio y compuestas
e PEX, CPVC, ABS, Polipropileno
®
Reconocido por UL m
Pasa la UL 746
Sistema adhesivo polimérico para uso interiores y
exterior con equipos eléctricos
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PROPIEDADES FiSICAS DEL
COMPONENTE

BonDuit es una resina de 2 partes. Ambas partes son
pastas delgadas envasadas en un cartucho de mezcla.

PROPIEDAD PARTE A PARTE B

Gris Blanco/
Color .
oscuro/negro  amarillo claro
Forma Pasta Pasta
Olor No tiene olor Ligero olor a
azufre
cov 0 g/l 0 g/l
Gravedad 12 12
especifica

PROPIEDADES DE LA RESINA
FRAGUADA

BonDuit fragua hasta formar un sello de resina sélido y
duradero.

PROPIEDAD (7 DIAS DE

FRAGUADO, 21 °C/70 °F RESULTADO

Color Gris

Pico exotérmico @ 21°C (70°F) :F9)5 C (<200
Dureza (Durémetro Shore D) 78 a 88
Flexibilidad (ASTM D790) > 2%

Rigidez dieléctrica (ASTM D149) ?fgc\ﬁ;'gazc'\)"r')'

Hermético (continuo) 8,3 bar (120 psi)
RESISTENCIA ADHESIVA TiPICA AL
CIZALLAMIENTO

BonDuit une superficies diferentes. La resistencia de la
unién sera igual o mayor que el sustrato mas débil
cuando se unen dos materiales diferentes.

SUSTRATO RESULTADO

HDPE 0,72 N/mmz2 (105 psi)
PVC 1,28 N/mm? (185 psi)
Fibra de vidrio 13,8 N/mm?2 (2000 psi)
Acero 15,9 N/mm?2 (2300 psi)
Aluminio 5,93 N/mm? (860 psi)
Cobre 24,1 N/mm? (3500 psi)

Probado utilizando ASTM D1002. Muestras lijadas, limpiadas y
fraguadas durante 24 horas.

RESISTENCIA AL IMPACTO TiPICA

SUSTRATO RESULTADO

HDPE 2,8 N-m (24,8 in-Ib)
PVC 4,2 N-m (37,2 in-Ib)
Fibra de vidrio 2,5N-m (22,3 in-Ib)

Acero galvanizado 4,2 N-m (37,2 in-Ib)

Probado utilizando ASTM G14. Muestras lijadas, limpiadas y
fraguadas durante 24 horas.

MATERIALES DE UNION

BonDuit se adhiere a:

e Polietileno e Fibra de vidrio

e PVC, CPVC e Hormigén

e Compuesto e Porcelana

e PEX e Acero

e ABS e Aluminio

e Polipropileno e Cobre
RESISTENCIA AMBIENTAL

BonDuit puede soportar los rigores tipicos del entorno
del conducto.

TEMPERATURA DE OPERACION:

De -50 °C a 120 °C (-60 °F a 250 °F)

Prueba del ciclo de temperatura: 10 ciclos, de -18 °C a
55 °C (de 0 °F a 130 °F) no mostraron cambios
considerables a la adhesion.

Si se aplica y se congela antes del fraguado, BonDuit no
muestra cambios considerables en la adhesién cuando
se caliente y se dejea fraguar después de subir la
temperatura.

BonDuit soporta la exposicién a la luz solar directa y
ultravioleta sin disminuir la funcionalidad.

RESISTENCIA QUIMICA

La resistencia quimica de una unién de polietileno a
PVC (unida con el adhesivo BonDuit) se prueba
midiendo la resistencia al cizallamiento después de la
exposicion al reactivo cuando se compara con un control
no expuesto. La unién se fragud durante 7 dias, se
sumergio en el reactivo y luego se envejecio a
temperatura ambiente durante 3 meses.

EXPOSICION QUIMICA % DE CONTROL

Agua salada (4%) 85% (Pasa)
Solucién de jabon alcalino 100% (Pasa)

(pH 12)
Fluidos minerales sin olor >100% (Pasa)

La unién adhesiva BonDuit muestra buena resistencia al
agua salada, a las soluciones alcalinas y los fluidos
minerales sin olor (solvente parafinico). Una prueba de
remojo en agua y aceite de 6 meses tampoco mostré
cambios considerables en la adhesién en comparacién
con una muestra de control.
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APLICACION

El adhesivo BonDuit es facil de usar. Para todas las
instrucciones de instalacion, consulte en

VELOCIDAD DE FRAGUADO

BonDuit desarrolla una sdlida union, lo que permite
moverla o enterrarla rapidamente.

https://store.realoptic.com/product/bonduit-adhesivo-de-ductos
TEMPERATURA TIEMPO DE | TIEMPO DE
TRABAJO FRAGUADO

Un cartucho de 50 ml producira una tira de adhesivo
mixto de 6 mm (%4 de pulgada) de aproximadamente
1,1 metros (42 pulgadas) de largo.

Preparacion:

La preparacion adecuada de la superficie asegura una
union fuerte, duradera y hermética. Para una mejor
adhesion, la superficie debe lijarse y limpiarse con una
toallita limpiadora RP™ para eliminar los aceites y
desplazar el agua restante. La comparacién de la
técnica de preparacion es la siguiente:

PREPARACION DE LA | SOLIDEZ DE LA UNION
SUPERFICIE % DE CONTROL

Sin preparacion 100% (Control)

Limpiador solamente 120%
Lijado solamente 410%
Limpiado y lijado 480%

Adhesion entre HDPE y sustratos de PVC probados con ASTM
D1002 (cizalla) con diferentes métodos de preparacion.

Temperatura de aplicacion:
Mantenga BonDuit por encima del punto de
congelacion durante la aplicacion.

Temperatura de operacion:
De 4° C a 50 °C (40 °F a 120 °F)

Instalacion general:

Las juntas hechas con BonDuit se pueden colocar en
posicion una vez que se realiza la conexion. El
adhesivo fragua bajo agua o bajo tierra. Los conductos
pueden entrar en servicio una vez que finaliza el
fraguado.

Aplicaciéon en temperaturas frescas:

En climas frios (menos de 16 °C/60 °F), mantenga
BonDuit y los acoplamientos tibios antes de usarlos (es
decir, por encima de 16 °C/60 °F). Puede ser necesario
calentar la junta de transicion para forzar el fraguado
del adhesivo. Por debajo de 4 °C (40 °F), la junta debe
calentarse para fraguar el adhesivo.

Aplicaciéon en temperaturas calidas:

En temperaturas calientes (por encima de 29 °C/85 °F),
mantenga frio el BonDuit, menos de 21 °C (70 °F). Esto
ayudard a evitar que el adhesivo fragle antes de unir el
acoplamiento. Si es posible, Uselo durante las mafanas
mas frias y fuera de la luz solar directa para reducir la
velocidad de fraguado.

Aplicacién bajo el agua:

BonDuit conservara su solidez al fraguarse bajo el
agua. La superficie debe rasparse y limpiarse segun
las instrucciones estandar. La junta se puede colocar
bajo el agua dentro de los 5 minutos posteriores a la
aplicacion.

2°C (35 °F) 40 min 7 horas
11 °C (52 °F) 20 min 3% horas
16 °C (60 °F) 10 min 1% horas
21 °C (70 °F) 6 min 60 min
31°C (88 °F) 4 min 40 min

Después de una hora a 21 °C (70 °F), la resina BonDuit
alcanzara aproximadamente el 50% de su resistencia de
fraguado y se “endurecera”. Continuara el proceso de
fraguado y alcanzara la fuerza de unién maxima
después de aproximadamente 24 horas a 21 °C (70 °F).

Una vez fraguadas, las juntas del conducto hechas con
adhesivo BonDuit mantendran una presion de aire
adecuada para las operaciones de soplado de cables.

TIEMPO DE ,
FRAGUADO A ZFREES'ON DEL | ResuLTADO
21°C (70 °F

90 minutos 10,3 bar (150 psi) Pasa
120 minutos 13,8 bar (200 psi) Pasa

El sistema de conductos preparado mantiene la presion
arriba indicada durante 10 minutos.

SEGURIDAD

BonDuit tiene un bajo nivel de toxicidad. Al usarlo, se
deben emplear buenas practicas de higiene industrial y
tomar las precauciones correspondientes. Proporcione
ventilacion/proteccion respiratoria adecuada contra los
productos de descomposicion durante las operaciones
de soldadura/llama (es decir, antorchas utilizadas para
instalar productos termocontraibles) en o cerca del
producto fraguado. Ver detalles especificos en la Ficha
de seguridad.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Mantenga el cartucho bien cerrado en un lugar fresco,
oscuro y seco. Cierre el cartucho después de usarlo.
Manténgalo alejado de fuentes de ignicion y protéjalo de
la congelacion. Todos los cartuchos deben desecharse
de una manera segura para el medioambiente, de
acuerdo con las regulaciones gubernamentales.

El producto sin abrir tiene un tiempo de almacenamiento
de 18 meses.
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ESPECIFICACION MODELO INFORMACION DEL PEDIDO

La siguiente declaracion se puede insertar en una ”
especificacion del cliente para ayudar a mantener las CAT # DESCRIPCION DEL ENVASE

normas de ingenieria y garantizar la integridad del 2 - cartuchos de adhesivo; 8 -
trabajo. boquillas para mezclar; 1 - tira
BT-KIT de paio de lijar; 8 - Toallitas de

El sistema de unién de conductos aprobado es el limpieza RP (cat

adhesivo de conductos BonDuit. El adhesivo para # RP-1)

conductos debe venir en un cartucho de uso multiple El kit general contiene 6 kits
para unir varias conexiones de conducto sin accesorios BT-KITB6 individuales. BT-KIT

especiales o plantillas de posicionamiento. El envase ’

mezclara y medira automaticamente el adhesivo. La TOOL-50-11 1 - herramienta para dispensar
velocidad de fraguado del adhesivo sera rapida, .
alcanzando el 50% de la resistencia final en una hora MXR-12T-10 Fnaeqzuc?;? de 10 boquillas para
(@ 24 °C/75 °F) y el 80% de la resistencia final en dos -

horas (@ 24 °C/ 75 °F). La temperatura exotérmica BT-CART12PK 12 - cartuchos de adhesivo; 36 -

boquillas para mezclar

pico del producto mezclado no debe exceder los 93
°C/200 °F (muestra de 20 gramos). El producto debe
ser adecuado para su uso en diversos materiales de
ductos, multiples tamanos de ductos y tipos de
conexion.

Una vez fraguado, el sello adhesivo debe ser
hermético. Una unién de PVC de 2,5 cm (1 pulgada),
sellada a un ducto de polietileno con el adhesivo,
debera mantener una presion de aire de 8,3 bar (120
psi) después de fraguar una hora a 24 °C (75 °F). La
resistencia al tirado de un

ducto de polietileno de 5 cm (2 in) sellado a un
acoplamiento de PVC debe ser de al menos 4,05 kN
(910 Ib) de fuerza después de fraguar una hora a 24
°C (75 °F) y al menos 8,10 kN (1820 Ib) de fuerza
después de fraguar durante 24 horas. El adhesivo
debe tener una tension de flexion minima del 2%
segun lo medido por ASTM D790.

El adhesivo fraguado debe ser resistente al agua, al VER MAS
agua salada, a los aceites y a la degradacién por luz

ultravioleta (UV). La union fraguada soportara

temperaturas extremas de

-50 °C (-60 °F) a 120 °C (250 °F). Soportara multiples

ciclos de congelacién-descongelacion. El producto

fraguado debe ser no conductor con una rigidez

dieléctrica minima de 450 voltios/Mil segun lo medido

por ASTM D149.
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